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选用不同材料，制备出不同元素组成的多种改性光催

化剂

获取目标井的压裂返排液，并对压裂返排液进行预处

理、氧化处理、絮凝处理以及除油处理

将处理后的压裂返排液分成相同量的多组

在每一组压裂返排液中加入定量的改性光催化剂进行

光催化实验，并计算每种改性光催化剂的光催化反应

效率

根据每种改性光催化剂的光催化反应效率，优选出目

标井所需的改性光催化剂

多维度确定改性光催化剂的分子空间结构与化学反应

过程，并评估改性光催化剂物理化学性能
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