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白木沉香树种选择以及前处理：选择长势良好，树龄在8年以上，胸径10cm以上的白木沉香树。利用营
养液组合物灌根处理，在2周后可以进行树皮环剥步骤

灌根处理后的白木沉香树，在离地面50-70cm处用小刀环割树皮，
深度为完整割掉树皮而不伤害白色木质层。在树干的两米高处，同样方式进行环剥树皮

在基部环剥树皮开始向上撕掉整块树皮，直到上部环剥树皮处。整棵树将形成1.5-2.0m
的裸露白木。在裸露白木上保护胶组合物

白木沉香树在大约1周后，表面会出现霉菌斑点，1个月-2月之间会出现较深裂缝。
在裂缝出现后，涂抹促香胶组合物

8-10个月以后，沿着木质裂纹，扒开木质层，可见暗红色结香层。
如果只需取香制作线香或提取沉香油，可用小刀刮下香层。不要伤害绿色的形成层，涂抹保护胶组合物

帮助树木形成新的木质部并继续生长
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