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图 1 

将原料油与原位供氢剂混合得到混合物，混合物于换热器中与SOFC尾气换热，并加

热至150-500 ；原位供氢剂在脱硫器中裂解原位生成氢气；在吸附脱硫器中对混
合物进行临氢吸附脱硫，将原料油中的硫含量脱除至预设阈值以下，得到低硫原料
油；重整装置出口的富氢气体可经过副管路给吸附脱硫器补充氢气；当吸附脱硫器

出口温度达到阈值时，进行吸附脱硫剂在线再生，启用备用吸附脱硫器

将储水罐中的水利用第二换热器与SOFC尾气换热，加热至蒸汽后送入混合器；同时
将低硫原料油送入混合器与水蒸气混合均匀；将低硫原料油和水蒸气的混合物利用

第三换热器与SOFC尾气换热，加热至600-800 ；

将富氧气体利用第四换热器与SOFC尾气换热，加热至600-800 

利用重整装置对低硫原料油和水蒸气的混合物进行重整处理得到富氢气体；当重整
器出口温度达到阈值时，进行重整催化剂在线再生，启用备用重整器

将富氢气体利用第五换热器冷却至450-600 ，送入变换器；利用变换

器将富氢气体通过水汽变换反应提高富氢气体中的氢气含量，并将CO转换为CO2；

变换器出口的气体经六换热器被SOFC尾气加热至600-800 

将重整器或第六换热器出来的富氢气体送入SOFC作为燃料，与经过第四换热器加热

的富氧气体一同发电；将SOFC尾气为第一换热器、第二换热器、第三换热器和第四
换热器提供热量，为吸附脱硫器和重整器再生过程提供贫氧气体
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