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季铵盐单体改性的牙科充填复合材料生物安全性检测

季铵盐单体改性的牙科充填复合材料机械性能检测

季铵盐单体改性的牙科充填复合材料表面性能检测

季铵盐单体改性的牙科充填复合材料氟释放及再充性能检测

季铵盐单体改性的牙科充填复合材料抗菌性能检测

季铵盐单体改性的牙科充填复合材料抗继发龋性能检测
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图 3A 
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图 5C 
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图 6B 
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图 6C 
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图 6D 
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图 7B 


